
Podkład wypełniający Mipa 1K-UV- Füller 
Informacje o produkcie       

 

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku. 
Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i 
bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać 
zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania 
aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi. 
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Obszar zastosowania 

Mipa 1K-UV-Füller to wysokogatunkowy podkład wypełniający utwardzany przy pomocy 

promieniowania UV z przeznaczeniem do szybkich oraz ekonomicznych napraw, który można szlifować 

po zaledwie 5 minutach napromieniowania za pomocą lampy UV LED lub lampy Hg (lampa rtęciowa). 

Alternatywnie jest to możliwe nawet po 4 - 5 minutach bezpośredniego naświetlenia słonecznego. Tym 

samym możliwa jest nowa szybkość pracy bez udziału kosztów ogrzewania. Inne zalety stosowania 

podkładu UV Mipa 1K to: 

System 1K, gotowy do natrysku. W związku z tym produkt nadaje się do natychmiastowego użycia i nie 

powoduje powstawania odpadów lakierniczych ze względu na czas przydatności.  

Podłoża nie muszą być ogrzewane termicznie, co chroni podłoża plastikowe przed odkształceniem lub 

przegrzaniem. Ponadto nie ma potrzeby zachowania fazy chłodzenia przed szlifowaniem. 

Po utwardzeniu podkład wypełniający cechuje bardzo twarda i podatna na szlifowanie powierzchnia.  

Bardzo wysoka odporność mechaniczna i chemiczna powierzchni podkładu. 

Podkład UV Mipa 1K nadaje się szczególnie do lakierowania części samochodowych i do stosowania w 

obszarze naprawy punktowej. Bardzo dobra przyczepność do powierzchni stalowych, żelaznych, 

aluminiowych i ocynkowanych. Poza tym wykazuje bezpośrednią przyczepność do następujących 

rodzajów tworzyw sztucznych: PU, ABS, PCV, PC i PS. Inne tworzywa można polakierować po 

wcześniejszej aplikacji Mipa 1K Podkładu do tworzyw sztucznych lub Mipa 1K Haftpromoter (należy 

stosować się do zaleceń przedstawionych w kartach technicznych Mipa 1K Podkładu do tworzyw 

sztucznych 1 Mipa 1K Haftpromoter. 

 

Wydajność: 7 - 8 m²/l (przy grubości warstwy 80 μm) 

Instrukcja zastosowania  
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Kolor 
szary lazurujący 

 
Proporcje mieszania 
Utwardzacz      
⎯ 

 
wagowo (lakier: utwardzacz) 

⎯ 

 
objętościowo (lakier: utwardzacz) 
⎯ 

 
 

Utwardzacz 
Lakierowanie całościowe      
                ⎯ 
 

 
Lakierowanie częściowe 
⎯ 
 

 
 

 

Czas przydatności do użycia  
„nieskończony” czas przydatności do użycia 
Przechowywać w opakowaniu odpornym na promieniowanie świetlne 

 Rozcieńczalnik 
⎯ 

 Lepkość natryskowa 
gotowy do natrysku 
przy wydłużonym okresie przechowywania wymieszać 
dokłanie zawartosć pojemnika 
 
pistolet lakierniczy z kubkiem górnym 
16 - 18 s 4 mm DIN 

 
 
 
 
 
Airmix / Airless 
⎯ 
 

 Metoda aplikacji 
Metoda aplikacji 
 
pistolet lakierniczy z 
kubkiem górnym  
(wysokociśnieniowy) 
 
HVLP 
(niskociśnieniowy ) 
 
HVLP / 
ciśnienie wew. dyszy 
 

 
Utwardzacz 
 

⎯ 

 
 
 

⎯ 

 
 
⎯ 

 
Ciśnienie 
(bar) 
1,6 – 2 
 
 
 
1,6 – 2 
 
 
0,7 

 
Dysza 
(mm) 
1,0 - 1,2 
 
 
 
1,0 - 1,2 
   
 
⎯ 
 
 

 
Liczba natrysków 
 

2 max. 3  
 
 
 

2 max. 3  
 
 
⎯ 

 
Rozcieńczalnik 
 
⎯ 

 
 
 
⎯ 

 
 
⎯ 

 

 Czas odparowania 
Przy 2 natryskach – bez odparowania  
Przy 3 natryskach: odparować przed trzecim natryskiem  
5 min. Suszenia UV + szlifowanie międzyoperacyjne 
Odparowanie końcowe 5 minut przed suszeniem promieniowaniem UV 
 
 

 Warstwa suchego filmu 
80 - 100 μm przy 2 natryskach 
Max. 150 μm przy 3 natryskach  
Nie lakierować kryjąco, nie przekraczać zalecanych grubości powłoki! 
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Czas suszenia 
Temperatura 
obiektu 
 
⎯ 
 

 
Pyłosuchy 

 
 

⎯ 
 

 
 

 
Odporny na 

dotyk 
 
⎯ 

 
 

 
Gotowy do 
montażu 

 
⎯ 
 

 

 
Gotowy do 
szlifowania 

 
⎯ 

 
 

 
Gotowy do 

polakierowania 
 
⎯ 

Uwagi 

Przechowywanie:  W oryginalnie zamkniętym pojemniku minimum 1 rok przy przechowaniu 

w temperaturze pokojowej (20 °C) 

Ustawodawstwo LZO:  UE Wartość graniczna dla produktu (według kategorii B/c) 540 g/l  
Produkt zawiera maksymalnie 190 g/l LZO. 

 
Warunki aplikacji:  Od +15°C i do 80% względnej wilgotności powietrza. Należy zapewnić 

odpowiednią wentylację.  

 

Aplikacja: Ze względu na charakter systemowy podkładu Mipa 1K-UV-Füller dochodzi 
do specyficznego dla produktu rozdzielenia warstw w pojemniku w czasie 
stania, który można wyeliminować przez dokładne wymieszanie. Dotyczy 
to również produktu w kubku pistoletu lakierniczego. 

 
Suszenie: 

 
lampy UV-LED ok. 5 minut 
lampy Hg (lampy rtęciowe) ok. 5 minut 
bezpośrednie nasłonecznienie ok. 4 - 5 minuty. W przypadku suszenia w 
świetle słonecznym nie przekraczać grubości max. 80 μm. W przeciwnym 
razie grozi to problemami z utwardzaniem. 

 
Wskazówki: 

 
Stosowanie lam UV o bardzo dużej wydajności świetlnej prowadzi 
wprawdzie do zmniejszenia się czasów schnięcia, ale może skutkować 
wadami naprawianej powierzchni (tworzenie się rys, problemów z 
przyczepnością). Dlatego zaleca się rezygnację z tego typu lamp, 
ewentualnie należy przestrzegać podanych czasów suszenia UV.   
Podczas suszenia należy również wziąć pod uwagę czas potrzebny na 
osiągnięcie pełnej wydajności świetlnej: 

 
W przypadku lamp Hg (lampy rtęciowe) czas osiągnięcie pełnej 
wydajności świetlnej wynosi około 3 minut względnie należy przestrzegać 
instrukcji producenta. 
 
Zalecana odległość lampy od obiektu powinna wynosić 20-30 cm. 
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Jeśli powierzchnia suszona podkładu wypełniającego jest zbyt duża, aby 
pokryć ją polem ekspozycji lampy UV LED jednocześnie, lampa musi 
zostać odpowiednio przesunięta. Należy uważać, aby czas ekspozycji dla 
wszystkich powierzchni cząstkowych był wystarczająco długi, aby 
zapewnić jednorodne suszenie całej powierzchni.   
 
Szybkość suszenia UV zależy na ogół od następujących czynników: 
- intensywność lampy i spektrum UV 
- stopień zużycia materiału luminescencyjnego  
- odległość lampy 
- zastosowana grubość warstwy 
- wielkość miejsca naprawy  

 
Zalecana grubość suchego filmu 80-100 μm przy 2 natryskach powinna 
być bezwzględnie przestrzegana. Jeżeli trzeba wypełnić bardziej (max. 
150 μm), należy koniecznie po drugim natrysku wykonać suszenie UV. W 
przypadku suszenia lampami LED należy zwrócić uwagę na czas suszenia 
min. 5 min., ewentualnie należy go wydłużyć, dzięki czemu można 
uzyskać w pełni utwardzoną powłokę podkładu. Dzięki zastosowaniu lamp 
rtęciowych o dużej intensywności strumienia świetlnego można zmniejszyć 
czas schnięcia produktu. 
 
Przygotowanie powierzchni: 
 
Podłoże musi być czyste, suche, i odtłuszczone. Powierzchnie szlifować i 
odtłuścić za pomocą Mipa Silikonentferner. Luźne stare powłoki lakiernicze 
lub podkładowe usunąć. Aluminium i podłoża ocynkowane przeszlifować 
papierem ściernym P220, stal P120. Po szlifowaniu ponownie dokładnie 
oczyścić Zmywaczem silikonów Mipa Silikonentferner. 
 
Tworzywa sztuczne: 
Przed lakierowaniem elementy przeznaczone do lakierowania wygrzać 
przez 60 min. w 60 ℃. Następnie odtłuścić Zmywaczem do tworzyw 
sztucznych lub Zmywaczem silikonu. Potem przeszlifować MP Soft Pad 
Superfine z użyciem Zmywacza do tworzyw sztucznych lub Zmywacza 
silikonu. Na końcu przemyć powierzchnię Zmywaczem do tworzyw 
sztucznych lub Zmywaczem silikonu. 
Elementy przeznaczone do lakierowania dokładnie wysuszyć. 
Uwaga: wszelkie środki oddzielające powinny być dokładnie usunięte. Na 
końcu zalecamy próbę wody (jeżeli woda zbiera się w krople, czynność 
czyszczenia powtórzyć). 
Ważne: na tworzywach nie należy przekraczać max. 100 μm suchego 
filmu. 
 
Wskazówki dotyczące aplikacji: 
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 - 2 natryski (80-10 μm suchego filmu) lakierować bez odparowania 
międzywarstwowego + 5 min. odparowania w temp. pokojowej + 5 min. 
suszenia UV 
 
 
- 3 natryski (max. 150 μm suchego filmu): 
2 natryski lakierować bez odparowania międzywarstwowego + 5 min. 
odparowania w temp. pokojowej + 5 min. suszenia UV 
Szlifowanie międzyoperacyjne papierem P400 – P500 + 3 natrysk + 5 
min. odparowania w temp. pokojowej + 5 min. suszenia UV 
 
Ważne: Mipa 1K-UV Füller nie lakierować kryjąco. Unikać zbyt grubej 
warstwy, w przeciwnym razie istnieje ryzyko problemów z schnięciem i z 
przyczepnością.    
 
Wskazówki dotyczące szlifowalności podkładu wypełniającego: 
 
W przypadku lakierowania nawierzchniowego 1-warstwowego szlifowanie 
papierem ściernym P400 na sucho lub P600 na mokro. W przypadku 
lakierowania nawierzchniowego 2-warstwowego szlifowanie papierem 
ściernym P500/P600 na sucho lub P800/P1000 na mokro. 


